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I{ F13.ro Sapa uscata din placi prefabricate Knauf Vidifloor
”ﬂ”f Domenii de aplicare | Date tehnice si date privind fizica constructiilor

Sistemele de sapa uscata din placi prefabricate Knauf Vidifloor F135 DUO si Knauf Vidifloor F134 SOLO

Sistemul Knauf Vidifloor F135 DUO este compus din doua straturi de placi din gips armate cu fibre celulozice care sunt asamblate prin lipire si fixare cu agrafe /
suruburi pe santier.

Sistemul Knauf Vidifloor F134 SOLO este compus dintr-un strat de placi din gips armat cu fibre celulozice, cu muchii frezate.

Domenii de aplicare Conductivitatea termica W/(mK)
m pentru cladiri rezidentiale, birouri, scoli, spitale etc., in functie de sarcinile Knauf Vidifloor F135 Ar 0,30
impuse si de tipul suportului (planseu de baza) Knauf Vidifloor F134 Ag 0,30
m pentru utilizare la interior, inclusiv bai si buc&tarii rezidentiale EPS A 0,04
Fibra de lemn (WF) Ag 0,055
Adecvat pentru Umplutura de nivelare Knauf P200A A, 0,065
m incalzirea prin pardoseala - atat F135 cat si F134 Argila expandata Aq 0,14

m rezistentd la uzura generata de scaunele cu rotile - F135 Vidifloor
si F134 Vidifloor cu un strat cu grosime =2 mm
de sapa de egalizare Knauf N410

Clasa de reactie la foc a placilor Vidifloor conform EN 13501-1
este A2 -s1,d0

m parchet prefabricat si parchet mozaic Factor de rezistenta la difuzia vaporilor de apa
m parchet montat flotant pe strat de izolatie Knauf Vidifloor F135 u 21
m mochete, straturi de acoperire din PVC si linoleum Knauf Vidifloor F134 u 21
m placi ceramice de max. 33 cm x 33 cm EPS H 30-70
m Placile pentru sistemele de sapa uscata Knauf Vidifloor F135 -
si Knauf Vidifloor F134 sunt adecvate pentru utilizarea in zonele interioare Flbra de Iiamn (\_NF) g aprox. 5
umede (bai si bucétérii rezidentiale). Sunt necesare masuri Umplutura de nivelare Knauf P200A H 1-2
corespunzatoare de protectie impotriva apei. Argil expandata y -
Sape uscate din placi Date tehnice Rezistenta Permisivitatea Cod Buc./
prefabricate Knauf Vidifloor . : termica  la difuzia produs unitate de
Grosime Grosime  Greutate vaporilor e
Produse conform standard placi totala (grosime echivalenta
EN 15283-2 D strat de aer)
aprox. S,
Reprezentari schematice mm mm kg/m? m? K/W m palet
F135 Vidifloor DUO 25 Dimensiuni: 1500 x 1000 mm
aplicare in doua straturi
o 2x125 25 30 0,12 0,52 640624 60
‘% =] buc./palet
R
| Placi din gips armat
# D cu fibre
1500
F135 Vidifloor DUO 20 Dimensiuni: 1500 x 1000 mm
aplicare in doua straturi
=4 2x10 20 24 0,12 0,42 640623 70
= — buc./palet
e
Pléci din gips armat
D cu fibre
F134 Vidifloor SOLO 18/23 Dimensiuni: 900 / 1200 x 600 mm
1x18 18 23,5 0,05-0,06 0,38 153502 40
S 235149 buc./palet
“ 1x23 23 295 0,49 607180 50
s buc./palet

900 /1200 # Placi din gips armat
+—¥ cu fibre
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F13.ro Sapa uscata din placi prefabricate Knauf Vidifloor

Elemente statice de baza pentru planseele suport

knauf

knauf

F13.ro Sapa uscata din placi prefabricate Knauf Vidifloor
Elemente statice de baza pentru planseele suport

Elemente statice de baza pentru planseele suport

4

Categorii de utilizare
conform SR EN 1991-1-1/NA:2006 si DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12

Cate-
goria

Destinatia suprafetei
de incarcare

Cladiri rezidentiale

Cladiri pentru birouri
(incaperi in cladiri

de birouri,

vestiare, bai, spalatorii)

Spatii cu aglomeréri
de persoane

(cu exceptia spatiilor
definite la categoriile
A BsiD)

Spatii comerciale

Zone susceptibile
acumularilor de bunuri,
inclusiv zonele de acces
si zone industriale

Exemplu

Tncéperi in case, vile sau blocuri de locuinte; dormitoare
si sali de spital; camere si coridoare de hotel, bucatarii si toalete

B1 Spatii de birouri, coridoare in cladiri de birouri, cabinete medicale
fara echipamente grele, garderobe, spatii de recreere inclusiv coridoare.

B2 Coridoare si bucatarii in spitale, hoteluri, aziluri de batrani, coridoare
in internate, sali de tratament inclusiv sali pentru operatii in spitale
fara echipamente grele, incaperi in subsolul cladirilor rezidentiale.

B3 La fel ca B1 si B2, dar cu echipamente grele.

C1.1 Spatii dotate cu mese
de exemplu: incaperi in scoli, sali de lectura in care
nu se depoziteaza utilaje sau materiale grele.

C1.2 Laboratoare si cabinete medicale, centre de calcul, spatji
C1 de preparat mancare (in localurile publice), etaje si poduri tehnice

in care este posibila depozitarea de echipamente, utilaje

sau materiale grele.

C1.3 Alte spaji dotate cu mese
de exemplu: cafenele, restaurante, cantine, sali de receptie.

C2" Spatji dotate cu locuri fixe
de exemplu: biserici, teatre sau cinematografe, sali de conferinte, aule,
sali de sedinte, camere de asteptare, sali de asteptare din gari.

C3 Spatii de circulatie fara obstacole
de exemplu: sali de muzee, sdli de expozitie, etc. spatii de acces
in cladiri publice si administrative, hoteluri, spitale, gari.

C4 Spatii pentru desfasurarea activitafilor fizice
de exemplu: sali de dans, sali de gimnastica, scene.

C5° Spatii destinate aglomerarilor de persoane

de exemplu: spatji pentru organizarea de evenimente publice
ca sali de concerte, sali de sport inclusiv tribune,

terase si zone de acces, platforme de cale ferata.

D1 Spatii pentru vanzarea cu amanuntul, magazine universale

D2 Centre comerciale sau spatii precum D1 dar cu incarcari individuale
crescute datorita rafturilor inalte de depozitare.

D3 Spatii comerciale cu dimensiunea de pana la 50 m?’,
in cladiri rezidentiale, de birouri sau similare

E1 Zone pentru depozitare, inclusiv depozite de carti si alte documente

E2 Zone de fabrici si ateliere cu operatiuni medii sau industriale

F13.ro Sapa uscata din placi prefabricate Knauf Vidifloor

Incarcari utile pe plansee

uniform distribuita
SR EN 1991-1-1/NA

Incarcare utila
conform

q, [kN/m’
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incarcarile date de utilaje si
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se determina pentru fiecare
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DIN EN 1991-1-1/NA”

Strat portant

Grosime Sistem
[mm]
18,0 Vidifloor F134 (1 x 18,0)
20,0 Vidifloor F135 (2 x 10,0)
25,0 Vidifloor F135 (2 x 12,5)
18,0 Vidifloor F134 (1 x 18,0)
20,0 Vidifloor F135 (2 x 10,0 )
25,0 Vidifloor F135 (2 x 12,5)
25,0 Vidifloor F135 (2 x 12,5)
27,5 Vidifloor F134 (18,0 + 10)
36,0 Vidifloor F134 (2 x 18,0)
36,0 Vidifloor F134 (2 x 18,0)°
36,0 Vidifloor F134 (2 x 18,0)
36,0 Vidifloor F134 (2 x 18,0)
36,0 Vidifloor F134 (2 x 18,0)
36,0 Vidifloor F134 (2 x 18,0)
36,0 Vidifloor F134 (2 x 18,0)
36,0 Vidifloor F134 (2 x 18,0)
25,0 Vidifloor F135 (2 x 12,5)
27,5 Vidifloor F134 (18,0 + 10)
36,0 Vidifloor F134 (2 x 18,0)
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Configuratii aditionale sub stratul portant
al sapei uscate Vidifloor

Grosimi in mm
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1) Incércarile concentrate prezentate in tabel
se iau in considerare ca actionand pe o
amprenta de forma patrata cu latura de 50 mm.

2) Pentru toate suprafetele de incarcare din
categoria A, iar pentru poduri de cladiri:

a) necirculabile: g, = 0,75 kN/m’

b) circulabile: g, = 1,5 kN/m’

3) Daca incarcarea utila specifica este mai mica,
proiectantii de specialitate pot decide utilizarea
sistemelor de sapa uscata Vidifloor F135 (2x12,5)
sau F134 (18+10).

4) Pentru:
a) auditorii: g, = 3,0 KN/m’
b) sali de festivitatj, de spectacole, de concert
si similare (in cladiri), séli de asteptare:
q, = 4,0 kN/m’

5) Pentru:
a) tribune cu locuri fixe: g, = 4,0 KN/m’
b) categoria C5: g, = 5,0 kN/m’

Note

Valorile gk si Qk din tabelul de mai sus sunt
preluate din SR EN 1991-1-1/NA:2006 si DIN
EN 1991-1-1/NA:2010-12. Pentru determinarea
efectelor generale se utilizeaza valoarea g,

si pentru determinarea efectelor locale se
utilizeaza valoarea Q,. Anexa natjonalad poate
defini conditji diferite pentru utilizarea acestui
tabel. In cazul specificérii unui domeniu

de valori, valoarea incarcarii poate fi stabilita

in anexa nationala.
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. F13.ro Sapa uscata din placi prefabricate Knauf Vidifloor
Configuratie sapa uscata pentru montaj placi ceramice

knauf

Configuratie sapa uscata pentru montaj placi ceramice cu dimensiuni pana la 60 x 60 cm si grosime 2 9 mm

incarcare utila Strat portant Strat izolator (grosime totald)
2 KNI 2kN  Vidifloor Solo 18 Placa izolatoare din fibra de lemn WF 2x10 mm

EPS > 100 kPa unul/doua straturi < 100 mm

Styrodur XPS 4000 CS unul/doua straturi <100 mm

EPS > 100 kPa unul/doua straturi < 60 mm

EPS > 200 kPa unul/doua straturi < 100 mm
Vidifloor Solo 23 Placa izolatoare din fibra de lemn WF 2x10 mm

EPS > 100 kPa unul/doua straturi < 100 mm

2x Vidifloor Solo 18 B

EPS > 100 kPa unul/doua straturi < 100 mm
103 ki 3kN  Vidifloor Solo 23 EPS > 200 kPa unul/doud straturi < 60 mm
Styrodur XPS 4000 CS unul/doua straturi < 100 mm
2x Vidifloor Solo 18 EPS > 100 kPa unul/doua straturi < 40 mm
EPS > 150 kPa unul/doua straturi < 60 mm

(g wm (L)akn  2x Vidifloor Solo 18 EPS > 200 kPa unul/doua straturi < 60 mm
Placé izolatoare din fibra de lemn WF 1x10 mm / 2x10 mm

(s km (LJskN  2x Vidifloor Solo 18 Styrodur XPS 4000 CS unulidous straturi < 100 mm

Umplutura uscata de nivelare

Vidiwall 10 mm pe strat de umplutura
uscata de nivelare Trokenschuttung
P200A 20 - 50 mm

Strat de umplutura uscata
de nivelare
Trokenschuttung P200A20 - 50 mm

Amorsati suprafata placii cu amorsa Spezialhaftgrund (cod 47851 - 1 kg / géleatd; cod 47852 - 2.5 kg / géleatd) si lipiti placile ceramice cu adeziv flexibil clasa

C2TES1 conform EN 1504.

incarcare uniform distribuita

incarcare concentrata

6 F13.ro Sapa uscata din placi prefabricate Knauf Vidifloor
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F13.ro Sapa uscata din placi prefabricate Knauf Vidifloor

Izolare fonica la zgomot de impact

Izolare fonica la zgomot de impact

Calculul izolarii fonice la zgomot de impact in cazul sapelor uscate din placi masive se realizeaza in conformitate cu EN 12354 - 2. Tn tabelul urmétor
este prezentat Indicele de imbunatatire a izolarii acustice la zgomot de impact A L, pentru diferite sisteme de sape uscate Knauf Vidifloor.

Alcatuire sistem
sapa uscata

Strat portant
+

Straturi sub stratul portant

» Vidifloor F134 /18 mm
= 20 mm EPS

u Vidifloor F135/2 x 10 mm
= 20 mm EPS

= Vidifloor F135/2 x 12,5 mm
= 20 mm EPS

= Vidifloor F134 /18 mm

= 10 mm placi de vata minerala/fibra de lemn

= Vidifloor F135/2 x 10 mm

= 10 mm placi de vata minerala/fibra de lemn

= Vidifloor F135/2 x 12,5 mm

= 10 mm placi de vata minerala/fibra de lemn

= Vidifloor F135/2 x 12,5 mm

= 20 mm placi de vata minerala/fibra de lemn

= Vidifloor F134 / 18 mm
+ 12,5 mm Vidifloor

= 10 mm placi de vata minerala/fibra de lemn

Vidifloor F134 /18 mm

+A10"

= 30 mm umplutura uscata de nivelare
= 40 mm umplutura uscata de nivelare
= 50 mm umpluturd uscata de nivelare

Vidifloor F135/2 x 10 mm

= 30 mm umplutura uscata de nivelare
= 40 mm umplutura uscata de nivelare
= 50 mm umplutura uscata de nivelare

Vidifloor F135/2 x 12,5 mm

= 30 mm umplutura uscata de nivelare
= 40 mm umplutura uscata de nivelare
= 50 mm umplutura uscata de nivelare

Total
grosime

Valoare de calcul
mm AL, (dB)
38 17
40 15
45 15
28 17
30 18
45 20
45 26
40,5 19
57,5 20
67,5 22
77,5 24
50 19
60 21
70 23
55 20
65 22
75 24

1) aplicati placile de distributie (ex. placi de gips-carton Knauf cu grosime = 9,5 mm) pe umplutura uscata de nivelare

o Valorile sunt valabile pentru asamblarea in santier.

Materiale utilizate pentru testare

o Fibra de lemn WF: densitate 240 kg/m?; rigiditate dinamica 40 MN/m?
e EPS > 100 kPa conform EN 826

e Umplutura de nivelare: perlit expandat P200A densitate 230 kg/ m® sau argila expandata densitate aprox. 655 kg/m®

o Vata minerala cu densitatea minima 180 kg/m?, sarcina distribuita 2 kN/m?, sarcina concentraté 2 kN. Folositi numai panouri care sunt admise de producatorul
de vata minerala pentru utilizarea impreuna cu placile de sapa prefabricaté pe baza de gips. Compresibilitate generala max. 1 mm

Copyright by Knauf Gips
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Indicele de imbunatatire
a izolarii acustice la zgomot de impact

Valoare testata
AL,, (dB)

19

17

17

19

20

22

28

21

22
24
26

21
23
25

22
24
26
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. F135.ro Sapa uscata Knauf Vidifloor Duo
Indicatii pentru proiectare si punere in opera

knauf

Sapa uscata Knauf Vidifloor Duo pe umplutura de nivelare / EPS / placi MW / placi WF / placi de distributie

71 Aplicarea pe strat
de separare

Aplicare pe umplu-|7{"/~ Schema de montaj
tura de nivelare

T
|
B e O S

tocului usii

oemssmeen by

—

L_—
Ranforsare cu pléci din lemn in zona

[ .

I I
,A I—> = directia de montaj A

= primul strat

= al doilea strat

= Contactul cu peretele, primul rand de placi

Aplicati banda perimetrald Knauf din vata minerala bazaltica pe peretii incaperii (pe
conturul sapei uscate la nivelul cotei finale a acesteia).

u Aplicarea pe strat de separare (EPS / placi MW / placi WF / placi de
distributie)
Tncepeti sa asezati placile de-a lungul peretelui opus usii, incepand din partea
dreapta, cu o placa intreaga. imbinarile din zona usii trebuie s fie pozitionate pe
placi din lemn.
Tncepeti montajul stratului superior cu 1/4 din placa Vidifloor, urmand directiile de
montaj ale primului strat. Astfel, rosturile celui de-al doilea strat se vor decala cu
0 jumétate de placé pe ambele directii fata de rosturile dintre placile primului strat.
Nu se admit decalari mai mici de 200 mm intre rosturile celor doua straturi.

= Aplicare pe umplutura de nivelare Knauf
Incepeti sa asezati placile de-a lungul peretelui cu usa, pornind din partea dreaptd
cu o jumétate de plac taiata pe lungime astfel incét lungimea plécilor sé fie paralela
cu peretele cu usa. Imbindrile din zona usii trebuie s fie pozitionate pe placi din
lemn. Urmatoarele randuri de pléci se instaleaza cu placi intregi.
Tncepeti montajul stratului superior de-a lungul peretelui cu usa, pornind din partea
dreapta cu o jumatate de placa taiatd pe latime astfel incat latimea segmentului de
placa obtinut sa fie paralela cu peretele cu usa si continuati cu placi intregi urmand
directiile de montaj ale primului strat. Astfel, rosturile celui de-al doilea strat se vor
decala cu o jumatate de placa pe ambele directii faté de rosturile dintre placile
primului strat. Nu se admit decalari mai mici de 200 mm intre rosturile celor doua
straturi.

u Aplicare in trei straturi

Tn cazul aplicarii in trei straturi, primele doua straturi trebuie montate conform
indicatiilor de mai sus, iar placile celui de-al treilea strat trebuie montate astfel incét
rosturile dintre ele sa fie decalate cu minim 200 mm fata de rosturile primelor doua
straturi. A se vedea schema de mai jos.

v

= al treilea strat

\/ = al doilea strat

= primul strat

Lipiti placile Vidifloor ale fiecarui strat pe toata
suprafata de pl&cile stratului anterior utilizand
Knauf Uniflott si fixati-le cu agrafe sau suruburi
Knauf Vidifloor.

8 F13.ro Sapa uscata din placi prefabricate Knauf Vidifloor

F135.ro Sapa uscata Knauf Vidifloor Duo
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F135.ro Vidifloor DUO - Fixarea placilor

Fixati placile Knauf Vidifloor cu adeziv (pe toaté suprafata) si cu agrafe / suruburi:

Agrafé sau Surub Knauf Vidifloor
i ‘J{ — Placa Vidifloor (al doilea strat)

Placa Vidifloor — Adeziv Knauf Uniflot
(primul strat) i e ! i
[
1
|

e s S
|

Schema de montaj a elementelor
de fixare (agrafe/suruburi)
Consum aprox. 26 buc / m’

F135.ro Vidifloor DUO - Elemente de fixare si unelte

u Gletiera / Spaclu cu dinti de 3 mm pentru aplicare adeziv

= Suruburi pentru F135 (2 x 12,5 mm)
Surub autofiletant Knauf Vidifloor SN 4,2 x 22 mm  (cod produs: 708531)

= Suruburi pentru F135 (2 x 10,0 mm)
Surub autofiletant Knauf Vidifloor SN 4,2 x 17 mm  (cod produs: 708526)

= Agrafe pentru aplicare cu pistol cu aer comprimat
(neincluse in portofoliul Knauf)
F135 Knauf Vidifloor
DUO/ 2 x 12,5 mm
Lungime agrafa 20 - 23 mm
Diametrul sarmei agrafei: = 1,2 mm

F135 Knauf Vidifloor

DUO/ 2 x 10 mm

Lungime agrafa 14 - 18 mm
Diametrul sarmei agrafei: = 1,2 mm

Exemple
Alsafix 62-221D Alsafix 62-181D
Haubold KG 722 CDnk Haubold KL 515

Paslode S 16 1/8" CD Paslode N18-16
= Capsatoare (neincluse in portofoliul Knauf)

Pistol cu aer comprimat

sau

Capsator electric
Novus J-172 A
Maestri MET 32

Copyright by Knauf Gips
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F135.ro Sapa uscata Knauf Vidifloor Duo .
Detalii constructive

Detalii
F135.ro - V1 Racord cu perete de compartimentare
pe structura metalica

— Banda perimetrala Knauf
din vata minerald bazaltica
Agrafa / Surub Knauf Vidifloor SN
— Placi Knauf Vidifloor
— ex. EPS
— Folie PE (daca este cazul)

ex. Witl

F135.r0 - V2 imbinarea plécilor

— Umpleti rostul cu Knauf Uniflott

Agrata | S\;Jlél:f?ogp glf\}c (daca este necesar)
Adeziv Knauf Uniflott— — ex. vata minerala (MW)

— Suprafata egalizata

Pléic Knauf Vidifloor — (de ex. cu sapa autonivelanta)

| |
R e e s e e e RGRIN

TNt na i o L R
O O O Aa TR,
7

I

F135.ro - V13 Rost de dilatatie, incalzire prin pardoseala

Profil de rost
Strat de acoperire —
Placi Knauf Vidifloor —

— EPS cu conducte de incalzire

— Placa de distributie
* *10 cu grosime = 9,5 mm
— Umplutura de nivelare
Knauf P200A

Placi de conductie —
a caldurii

F135.ro - V12 Sapé cu umplutura de nivelare, imbinarea placilor

Umplutura de nivelare —
Knauf P200A

Membrana izolatoare —
(daca este necesar)

Agrafa / Surub Knauf Vidifloor SN
[ — Knauf F 135 Duo

o
—

S

Copyright by Knauf Gips

Scara 1:5 | Dimensiuni in mm
F135.ro - V10 Racord cu perete, planseu cu grinzi din lemn

— Placi Knauf Vidifloor
— Vata minerald (MW)

— Placa de distributie
(ex. gips-carton Knauf cu grosime = 9,5 mm)

— Umplutura de nivelare Knauf P200A
— Carton ondulat

o
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F135.ro - V11 Tevi de instalatii in stratul izolator

<100 mm

— ex. vata minerala (MW)
— ex. EPS
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Placi Knauf Vidifloor —

7 7 7 7 7
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F135.ro - V7 Rost de dilatatie, sistem cu umplutura de nivelare

— ex. placi din lemn cu grosime = 22 mm

Strat de acoperire — fixate de F135 cu suruburi

Profil — Placi Knauf Vidifloor
de rost

4min. 3 — Adeziv Knauf Uniflott

— Umplutura de nivelare
Knauf P200A,

=150 mm

F135.ro - V6 Ranforsare in zona tocului usii, in strat de umplutura

ex. placi din lemn —
cu grosime =22 mm

Surub autofiletant
fixate de F135 cu suruburi ,

|| Knauf Vidiwall SN 3,9 x30
Umplutura de nivelare — N !

Knauf P200A — Placi Knauf Vidifloor

F13.ro Sapé uscata din placi prefabricate Knauf Vidifloor 9



. F134.ro Sapa uscata din placi prefabricate Knauf Vidifloor SOLO

Indicatii pentru proiectare si punere in opera I{”ﬂ"f

Sapa uscata din placi prefabricate Knauf Vidifloor SOLO pe umplutura de nivelare / EPS / placi MW / placi WF / placi de distributie

17/ Schema de montaj V n F134.ro Sapa uscata din placi prefabricate Knauf Vidifloor SOLO
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Rest 8 | S 134 idif . <
Rest 4 Rest 15 & F134.ro Vidifloor SOLO - Fixarea placilor
o Reail] | Fixati canturile placilor Knauf Vidifloor SOLO cu adeziv si cu agrafe / suruburi:
; |
- A L directia de montaj Jé - i { Agrafa
sau
= Contactul cu peretele, primul rand de plici _K_nauf F134 Surub Knauf V|d|f|oor N 4,2 x 17 mm
‘ Vidifloor SOLO T .‘
— — Téiati federele dinspre pereti,
B ‘ ale placilor perimetrale |
T e e s Adeziv Knauf Vidifloor SOLO / GIFAbond
= Aplicarea pe strat de separare (EPS / placi MW / placi WF) I blue, 2randuri continue pe rost
Tncepetinsé asezati placile de-a lungul peretelui opus usii, incepand din partea m
stanga. Imbindrile placilor din zona usii trebuie sa fie pozitionate pe pléaci din lemn.
= Aplicare pe umplutura de nivelare Knauf cu placi de distributie : T A==e— sau 1rand de adeziv Vidifloor SOLO /
Incepeti sa asezati placile de-a lungul peretelui opus usii, incepand din partea """ GIFAbond blue pe toata suprafata rostului

stanga. Imbinrile din zona usii trebuie sa fie pozitionate pe placi din lemn.
Este obligatorie utilizarea unui strat de placi de distributie (de ex. placi de gips-

carton Knauf de 9,5 mm grosime) sub stratul de placi Vidifloor SOLO. Decalati [’—’v—‘ﬁg\/\\

cu minim 200 mm rosturile transversale ale placilor Vidifloor SOLO, rosturile i B Fixare cu agrafe sau suruburi Knauf
transversale ale placilor de repartitie, respectiv toate rosturile placilor Vidifloor Solo Vidifloor la distante inierax <300 mm
fata de rosturile placilor de repartitie. '

u Aplicare in mai multe straturi

Toate rosturile dintre placile Vidifloor trebuie decalate cu minim 200 mm, atét in
cadrul fiecarui strat, cat si intre straturile adiacente. Montati primul strat conform
indicatiilor de mai sus.

Aplicarea a doua sau mai multe straturi de placi Vidifloor SOLO (F134 pe F134):

F134.ro Vidifloor SOLO - Elemente de fixare si unelte

incepeti montajul stratului superior cu 1/4 din placa Vidifloor SOLO. = Surub autofiletant Knauf Vidifloor SN 4,2 x 17 mm (cod produs: 708526)
Daca este necesar (de ex. se monteaza parchet sau gresie peste sapa uscata), Pistol universal pentru aplicare Knauf Uniflott, chituri si masticuri
lipiti straturile Vidiflloor cu Uniflott (aplicat cu gletiera cu dinti) si fixati-le cu agrafe in folie PE (cod produs: 447551)

sau suruburi. Distanta dintre elementele de fixare (agrafe sau suruburi) in ambele

direci: < 300 mm. = Agrafe pentru aplicare cu pistol cu aer comprimat

Aplicarea F134/ 18 mm pe pléci Vidifloor cu grosime 12,5 sau 10 mm (neincluse in portofoliul Knauf)
Montati placile Vidifloor pozitionandu-le alternativ pe lungime si latime in randuri ) ..
consecutive. Montati placile Vidifloor SOLO ale sistemului F134 astfel incat LL_lng|me agfafa. _14 -18 mm
lungimea acestora s fie perpendiculara pe lungimea primului rand de pléci Vidifloor Diametrul sarmei agrafei: = 1,2 mm
(transversal fata de stratul anterior). Exemple:
Alsafix 6Z-181D
F134 pe F134 F134 pe Vidifloor 12,5 mm / 10 mm
[P P Haubold KL 515
\ \
‘ *1 ‘ <—I Paslode N18-16
— — | Senco SLS20-M16
[ [
[ [
| i = Capsatoare (neincluse in portofoliul Knauf)
: || : Pistol cu aer comprimat
| | sau
[ [ Capsator electric
B oo T Novus J-172 A
= strat superior = strat inferior Maestri MET 32

10 F13.ro Sapa uscata din placi prefabricate Knauf Vidifloor Copyright by Knauf Gips
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F134.ro Sapa uscata din placi prefabricate Knauf Vidifloor SOLO

Detalii constructive

Detalii

F134.ro - V1 Racord cu perete de compartimentare
pe structura metalica

ex. Wt

Banda perimetrala Knauf
/ din vata minerala bazaltica

— Placa Knauf Vidifloor Solo
0 — ex. placi din fibra de lemn (WF)
hgz»iwtﬂ T Folie PE (daca este cazul)
o |
= T

F134.ro - V2 Racord cu perete in incaperi cu umiditate ridicata

Membrana lichida pentru
— ex. placi ceramice fixate

impermeabilizare
Knauf Hydro Flex cu adeziv flexibil
7t Banda pentru — Membrana lichida pentru
impermeabilizare impermeabilizare
K Knauf Hydro Flex Knauf Hydro Flex
: Cordon de sigilare Placa Knauf Vidifloor Solo
(din spuma de polietilena 5 o
expandata) — Placa de distributie
. cu grosime = 9,5 mm
Chit de etansare ) )
(Ex: Silicon Sanitar) Umpluturé de nivelare
1 Knauf P200A
|
// ///K

F134.ro - V5 Tevi de instalatii in stratul izolator

<100 mm

— Membrana izolatoare (daca este necesar)

Placa Knauf Vidifloor Solo
W — ex. vata minerala

ex. EPS

ex. placi din lemn

cu grosime = 22 mm 3 3
fixate de F134 cu suruburi || |
Straif EPS 7 o

Surub adtofiletant
Knauf Vidiwall SN 3,9 x 30

T Placé‘ Knauf Vidifloor Solo
I |
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Scara 1:5 | Dimensiuni in mm
F134.ro - V6 Sapa F134 in 2 straturi, imbinarea placilor
aplicare multistrat, fixare cu adeziv si agrafe

Placa Knauf Vidifloor Solo

Placa Knauf — — Knauf Uniflott (aplicat pe toata suprafata)
Vidifloor Solo — Agrafa
Folie PE de separare — Adeziv Knauf Vidifloor SOLO /
Suprafaté egalizata GIFAbond blue
(de ex. cu — — ex. placi din fibra de lemn (WF)
$apéauto-:1_ — R —
nivelantd)

F134.ro - V3 Racord cu perete, planseu cu grinzi din lemn

Banda perimetrala Knauf din vata minerala bazaltica
Placa Knauf Vidifloor Solo

— Placé de distributie
(ex. gips-carton Knauf cu grosime = 9,5 mm)

— Umplutura de nivelare Knauf P200A
— Carton ondulat

U

G
WYYV YYYYIRYY

A

F134.ro - V4 Sapa cu umplutura de nivelare, imbinarea placilor

Umplutura de nivelare

Knauf P200A — Knauf Vidifloor Solo
Membrana izolatoare — — Placa de distributie
cu grosime = 9,5 mm

(daca este necesar)

|

|

|
T
A

F134.ro - V8 Rost de dilatatie, incalzire prin pardoseala

Placi de conductie a caldurii —

ex., EPS cu—
conducte de incalzire

Membrana anti-condens—

Profil de rost
— Strat de acoperire

F13.ro Sapa uscata din placi prefabricate Knauf Vidifloor 1

— Placa Knauf Vidifloor Solo



F13.ro Sapa uscata din placi prefabricate Knauf Vidifloor

Necesar de materiale

knauf

Necesar de materiale pe m? de sapa uscata fara pierderi si deseuri din taiere

Descriere

Banda perimetrala din vaté minerala bazaltica (latime 125 mm)

Placi Vidifloor (2x 10 mm)
Placi Vidifloor (2x 12,5 mm)
Placi Vidifloor SOLO (18 mm)

Adeziv pentru canturi

Adeziv Knauf Vidifloor SOLO / GIFAbond blue
Adeziv de suprafata

Knauf Uniflott

Elemente de fixare (suruburi/agrafe)
Suruburi Vidifloor SN 17 mm sau Agrafe

Suruburi Vidifloor SN 22 mm sau Agrafe
Uniflott pentru umplerea rosturilor
Umplutura de nivelare Knauf P200A

um F134 Solo
(18 mm)
m conform necesar
m
m
m 1
kg aprox. 0,05
kg aprox. 0,95
F134 strat dublu
buc aprox. 10
buc
kg conform necesar

litri/em  aprox. 11

Placa de distributie peste umplutura uscata de nivelare m’ 1

Sapa de egalizare Knauf N410 m’ conform necesar
Knauf Nivellierestrich N440 m’ conform necesar
Estrichgrund (amorsa pentru sapa, diluata cu apa, raport 1:1) m’ 50

Sisteme constructive

Knauf Vidifloor SOLO F134 (1 x 18 mm)
Placile Knauf Vidifloor SOLO din gips armat cu
fibre celulozice au dimensiunile de 900 x 600 mm
si canturi cu latime de 35 mm.

Canturile placilor se lipesc intre ele cu adeziv
Knauf Vidifloor SOLO / GIFAbond blue si se
fixeaza cu suruburi sau agrafe.

Knauf Vidifloor F135 (2 x 10 mm)

Placile Knauf Vidifloor din gips armat cu fibre
celulozice au dimensiunile de 1500 x 1000 mm
si canturi SK (muchii drepte).

Placile se monteaza in doua straturi, lipite intre
ele cu adeziv Knauf Uniflott si se fixeaza cu
suruburi sau agrafe.

12 F13.ro Sapa uscata din placi prefabricate Knauf Vidifloor

valori medii
F 135 Duo F 135 Duo
(2 x10 mm) (2x12,5 mm)
conform necesar conform necesar
2
- 2
aprox. 0,95 aprox. 0,95
aprox. 26
- aprox. 26
conform necesar conform necesar
aprox. 11 aprox. 11
1 1
conform necesar conform necesar
conform necesar conform necesar
50 50

Knauf Vidifloor F135 (2 x 12,5 mm)

Placile Knauf Vidifloor din gips armat cu fibre
celulozice au dimensiunile de 1500 x 1000 mm
si canturi SK (muchii drepte).

Placile se monteaza in doua straturi, lipite intre
ele cu adeziv Knauf Uniflott si se fixeaza cu
suruburi sau agrafe.

Copyright by Knauf Gips
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F13.ro Sapa uscata din placi prefabricate Knauf Vidifloor .
Stratul suport. Compensarea pe inaltime. Punere in opera

Stratul suport. Compensarea pe inaltime

Strat suport

= Suprafata stratului suport trebuie sa fie absolut plana - se vor verifica si
remedia denivelarile!

u in cazul planseelor cu grinzi din lemn, verificati in special capacitatea
portantd si stabilitatea suprafetei din scanduri sau panouri din lemn (sageata
maxima: I/300). Atentie! Sapa uscata nu se va monta direct pe grinzi.

Daca suprafata planseului din lemn are abateri de planeitate acestea se vor
corecta cu stratul de umplutura de nivelare Knauf P200A. in cazul in care
suprafata portanta a planseului este din scanduri (ex. dusumea), se aplica
un strat de carton ondulat sub umplutura de nivelare uscata.

Tn cazul in care suprafata planseului din lemn nu are abateri de planeitate,
sapa se poate monta fara strat de izolatie, utilizand carton ondulat ca strat
nivelator.

= In cazul planseelor din beton armat sau in cazul planseelor din beton

cu risc de transfer al umiditétii prin capilaritate (ex. placé de beton in contact
cu solul) se aplica in prealabil o folie PE cu o grosime de cel putin 0,2 mm
cu rol de bariera sau o hidroizolatie corespunzatoare. Folia PE trebuie
aplicata inclusiv pe peretii perimetrali pana la cota finité a sapei uscate.
Dacé sunt necesare mai multe folii PE pentru acoperirea suprafetei, acestea
se suprapun cel putin 20 cm.

= Instalati o banda perimetrala din vata minerala cu grosime de 10 + 13 mm
grosime la contactul cu peretii.

= Straturi de izolatie: Respectati recomandarile si informatiile tehnice ale
producétorului izolatiei.

Compensarea pe inaltime
= Trasati indltimea de nivel (cota finita a sapei) si asigurati o suprafata de
baza plana pentru a obtine un contact continuu cu stratul suport.

= Pentru o indltime de nivelare de pana la 10 mm utilizati sapele de egalizare
Knauf N 410 sau N 320 Sprint, consum de aprox. 1,6 kg/m?*/mm.

= Pentru inltimi de nivelare de la 10 pana la 35 mm, utilizati sapa de egali-

Punere in opera

Aplicare generalad

= Placile sapei uscate Knauf Vidifloor pot fi instalate fara rosturi in suprafata
sapei daca aceasta nu include incélzire prin pardoseald.

Tn incdperile cu deschideri mai mari de 10 m se recomanda realizarea
rosturilor de dilatare (cu profile pentru rosturi) amplasate la maxim 10 m
intre ele. Trebuie prevazute rosturi de miscare si in dreptul rosturilor structurii
de rezistentd a cladirii.

= Instalati continuu pldcile sapei uscate Vidifloor in zona usii sau creati

o imbinare cap la cap sub tocul usii si montati sub aceasta placi din lemn

cu o latime = 10 cm si grosime = 19 mm, fixate de placile sapei uscate

cu suruburi Knauf Vidiwall si Knauf Uniflott pentru F135, respectiv adeziv
Vidifloor SOLO/ GIFAbond blue pentru F134.

Dacé sapa uscata se continua cu alte tipuri de sape aplicate prin procedee
umede (de ex. sapa autonivelanta), separati cele doua tipuri de sapa prin
intermediul unor profile de delimitare si aplicati folie PE peste inaltimea
profilului, pentru a nu patrunde umiditatea in zona sapei uscate. Tn aceste
zone de contact, umplutura uscatd de nivelare trebuie sa fie precompactata
cu atentie.

= Chituiti cu Knauf Uniflott rosturile dintre placile adiacente ale sapei uscate
Vidifloor.

= Nu accesati sapa uscata timp de aprox. 4 ore de la aplicare (in functie

de temperatura), pentru a permite intarirea adezivului.

= Protejati suprafata sapei uscate de traficul de pe santier. Se recomanda
instalarea sapei uscate dupa ce au fost finalizate alte operatiuni de lucru.

= Utilizati Knauf Uniflott pentru a remedia eventuale defecte de suprafata (ex.
gauri sau rosturi imperfecte datorate debitarii, etc.). Pentru a asigura

0 bund aderentd, amorsati local cu Knauf Universalgrund.

Sapa uscata cu incélzire prin pardoseala

= Placile Knauf Vidifloor pentru sistemul F134 si placile Knauf Vidifloor pentru
sistemul F135 pot fi instalate peste sisteme de incalzire prin pardoseala. Se
recomanda configurarea de rosturi de dilatare in zona usilor, cat si in cazul

Copyright by Knauf Gips

zare Knauf N 440, iar pentru inaltimi de nivelare de la 5 pana la 30 mm
utilizati sapa de egalizare Knauf N 340, consumuri de aprox. 1,8 respectiv
1,6 kg/m?*/mm.

= Umplutura de nivelare Knauf P200A (greutate pe suprafata de aprox.
2,5 kg/m’/cm inaltime), umiditate 0,5 %, grosime minim& 20 mm. La grosimi
ale stratului de egalizare mai mari de 100 mm, se asaza peste umpluturd
placi de distributie (ex. placi de gips-carton Knauf cu grosime = 9,5 mm).
Placile de distributie sunt necesare a fi instalate peste stratul de umplutura
de nivelare si in situatiile in care sub placile Vidifloor ale sapei uscate F135
se instaleaza un strat de izolatie (ex. placi din vata minerala, EPS, XPS,
pl&ci din fibra de lemn, etc.). In cazul instalarii sapei uscate F134 pe strat
de umplutura sunt necesare intotdeauna placi de distributie sub placile
Vidifloor Solo.

Tn cazul instalarii sapelor uscate Vidifloor pe suprafata planseelor cu scanduri
de lemn (aplicate pe grinzi din lemn, ex. dusumea), sub stratul de umplutura
de nivelare se instaleaza in prealabil un strat de carton ondulat.

Atentie! Sapa uscata nu se va monta direct pe grinzile din lemn ale
planseului. In situatia in care planseul este inchis cu scanduri sau alte tipuri
de placi numai la partea inferioara, nu se permite umplerea golurilor dintre
grinzi cu umplutura de nivelare si instalarea sapei uscate Vidifloor (planseul
trebuie inchis obligatoriu si la partea superioara cu scanduri sau placi din
lemn). De asemenea, nu este permisa utilizarea stratului de umplutura
uscata pentru nivelare in incéperile cu sarcini dinamice mari (ex. masini de
spalat, uscatoare centrifugale, etc.).

= Pentru compensarea inaltimii sau in situatia amplasérii de instalatii (ex.
tevi, tuburi) pe planseul suport, utilizati placi de polistiren cu o rezistenta la
compresiune de minim 100 kN/m. Instalati placile Vidifloor ale sapei uscate
perpendicular pe directia de instalare a placilor de izolatie din EPS.

= Daca placile sapei uscate Vidifloor sunt instalate direct pe pardoseala brutd
cu suprafata uniforma si egalizata, aplicati un strat de vata subtire, carton
moale sau material similar sub acestea.

unor deschideri ale incaperilor mai mari de 10 m, amplasate la maxim 10 m
intre ele. Temperatura maxima admisibild a agentului termic in instalatia de
inzélzire prin pardoseala nu trebuie sa depaseasca 55 °C.

Utilizarea sistemelor de incalzire electrica prin pardoseala (sub sapa uscaté
sau sub placajul ceramic) este adecvata doar intr-o masura limitata. Evitati
acumularea de caldura (de ex., sub dulapuri sau mochete). Temperatura
maxima admisibild a sapelor uscate Knauf Vidifloor echipate cu sistem de
ncalzire in pardoseala este de 45 °C.

F134.ro Sapa uscata din placi prefabricate Knauf Vidifloor SOLO

= Aplicati banda perimetrald Knauf din vata minerala bazaltic pe pereii
incaperii (pe conturul sapei uscate la nivelul cotei finale a acesteia). Taiati
canturile placilor in contact cu banda perimetrala din vata minerald si
incepeti sa asezati placile de-a lungul peretelui opus usii, incepand din
partea stanga.

= Daca se utilizeaza umplutura de nivelare Knauf, este obligatorie utilizarea
unui strat de placi de distributie (de ex. placi de gips-carton Knauf de 9,5 mm
grosime) sub stratul de placi Vidifloor SOLO.

u Instalati placile Vidifloor SOLO in mod continuu. Decalati cu minim 200 mm
rosturile transversale ale placillor Vidifloor SOLO, rosturile transversale ale
plécilor de repartitie, respectiv toate rosturile placilor Vidifloor Solo fata de
rosturile placilor de repartitie. Bucétile de placi rdmase in urma debitarii
placilor de la capat se pot utiliza la Tnceputul randului urmator de placi. Nu
sunt permise rosturi incrucisate si suprapuneri ale rosturilor straturilor
adiacente.

n Fixati canturile placilor Knauf Vidifloor SOLO cu adeziv si cu agrafe /
suruburi autofiletante Knauf Vidifloor SN 4,2 x 17 mm la pas de maxim 300
mm, realizand o conexiune ferma.

= In cazul aplicarii in mai multe straturi a placilor Vidifloor, dacé este necesar
(de ex. se monteaza parchet sau gresie peste sapa uscata), lipiti straturile
Vidiflloor cu Uniflott (aplicat cu gletiera cu dinti) si fixati-le cu agrafe sau
suruburi Vidiwall 30 mm la pas de maxim 300 mm.

F13.ro Sapa uscata din placi prefabricate Knauf Vidifioor 13



. F13.ro Sapa uscata din placi prefabricate Knauf Vidifloor

Punere in opera. Finisarea suprafetei

knauf

Punere in opera

F135.ro Sapa uscata Knauf Vidifloor Duo

= Aplicati banda perimetrald Knauf din vata minerala bazaltica pe peretii
incaperii (pe conturul sapei uscate la nivelul cotei finale a acesteia).

= Montati placile Vidifloor ale fiecarui strat astfel incat rosturile acestora

sa se incruciseze. Decalati rosturile celui de-al doilea strat cu o juméatate

de placé pe ambele directii fata de rosturile dintre pl&cile primului strat.

In cazul aplicarii in trei straturi, primele doud straturi trebuie montate conform
indicatiilor de mai sus, iar placile celui de-al treilea strat trebuie montate

Finisarea suprafetei

Protectie impotriva umiditatii

Tn incéperile cu umiditate mare si in zonele cu risc de expunere la apa
(exemplu: bai si bucatarii rezidentiale) este necesara utilizarea unei
hidroizolatii (exemplu membrana lichida pentru impermeabilizare Knauf

Hydro Flex, asociata, dupa caz, cu banda Knauf Hydroflex, mansoane
sau coltare Knauf Hydroflex).

Rezistentd la actiunea rotilor scaunelor cu rotile

Sapele uscate Knauf Vidifloor F134 si F135 sunt rezistente la rularea
scaunelor cu rotile.

Amorsare

Inainte de a aplica straturi de finisaj peste sapa uscata Vidifloor sau inainte
de acoperirea acesteia cu sape de egalizare, amorsati suprafata sapei
uscate Knauf Vidifloor cu amorsa Knauf Universalgrund.

In cazul parchetului aplicat prin lipire, utilizati amorsa de sistem
corespunzatoare, recomandata de producatorul adezivului. Acordati atentie
informatiilor si cerintelor din documentatia furnizaté de producatorul
adezivului.

Straturi de acoperire elastice

Tn cazul aplicarii straturilor de acoperire elastice pe sapele uscate (de ex.
PVC, Linoleum) aplicati peste sapa uscata Knauf Vidifloor un strat de sapa
de egalizare Knauf N410 cu grosimea de min. 2 mm. inaintea aplicarii

sapei de egalizare, acoperiti toate rosturile dintre placile Vidifloor

cu chit de rosturi Knauf Uniflott si amorsati cu amorsa Knauf Universalgrund
dupa uscarea acestuia.

14 F13.ro Sapa uscata din placi prefabricate Knauf Vidifloor

astfel incat rosturile dintre ele s fie decalate cu minim 200 mm fata
de rosturile primelor doua straturi.

= Lipiti placile Vidifloor ale fiecarui strat pe toata suprafata de plécile stratului
anterior utilizand Knauf Uniflott si fixati-le cu agrafe sau suruburi Knauf
Vidifloor SN cu lungime de 17 mm (pentru sapa cu placi Vidifloor 2 x 10 mm),
respectiv 22 mm (pentru sapa cu placi Vidifloor 2 x 12,5 mm).

= In timpul fixarii straturilor suprapuse de placi Vidifloor, incarcati placile

cu greutatea corpului.

Parchet

Parchetul laminat flotant sau parchetul tip mozaic lipit pot fi aplicate pe
suprafata sapelor uscate Knauf Vidifloor.

Pe suprafata sapelor uscate Knauf Vidifloor se poate monta prin lipire
parchet masiv cu grosimea < 2/3 din grosimea totala a stratului de placi
Vidifloor al sapei uscate. In cazul in care regula limitarii grosimii parchetului
nu poate fi respectata, la recomandarea producatorului parchetului se pot
utiliza membrane de decuplare (cu rol de absorbtie a tensiunilor generate
de dilatatiile si contractiile parchetului in exploatare, pe timpul duratei sale
de viata) inglobate in stratul de adeziv utlizat pentru lipirea parchetului.

La recomandarea producatorului de parchet pot fi utilizate si alte tipuri
de parchet.

Straturi de acoperire ceramice / piatra naturala

Pentru montarea placilor ceramice sau din piatra naturala pe suprafata
sapelor uscate Knauf Vidifloor trebuie utilizat adeziv flexibil. Dimensiunea
placilor ceramice trebuie sa fie de de max. 33 cm x 33 cm.

Dacé suprafata suport a sapei uscate Knauf Vidifloor este rigida si grosimea
stratului de placi Vidifloor este crescuta (de ex. prin aplicarea unor straturi
de placi Vidifloor peste sapele uscate Knauf Vidifloor F135, respectiv Knauf
Vidifloor F134), pot fi aplicate placi ceramice sau placi din piatra naturala

cu dimensiuni mai mari conform recomandarilor producatorului acestora.
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F13.ro Sapa uscata din placi prefabricate Knauf Vidifloor .

I{”ﬂ"f Texte de licitatie

Pozitie  Descriere Cantitate  Pret unitar Valoare totala

................ Strat de etansare din folie de PE (grosime 0,2 mm, suprapunere la rosturi
de cel putin 20 cm) pentru blocarea umiditatii reziduale din planseul de beton

PIOGUS: oo M™ e € €

................ Banda perimetrala Knauf din vata minerald bazaltica, 13 mm grosime, 100 mm
inaltime (de ex. Knauf Insulation NaturBoard POD Standard)

PIOAUS: oo M e, € €

................ Strat de separare din carton ondulat sau hértie kraft, ca protectie impotriva
curgerii umpluturii de nivelare uscata printre scandurile planseului din lemn
(se monteaza cu rosturi suprapuse cel putin 8 cm)

PrOQUS: covvovevevecceseceseeceneee M e € €

................ Nivelarea suprafetei stratului suport realizat din ..................,In caz de abateri
de suprafatd/ in caz de diferente mari de nivel / in cazul inglobérii
de conducte / cabluri */ pentru compensarea inaltimiii*, cu umplutura
de nivelare cu grosime de .......... mm

Produs: Umplutura de nivelare Knauf P200A (nivelator in masé uscatd) e M I [ — €

................ Placa de distributie (de ex. gips-carton Knauf cu grosime = 9,5 mm)
PrOQUS: coovvvvvvcecsmmmvcceeeeene M s € s €

................ Sapa uscata Knauf F135.ro realizata din placi prefabricate Knauf Vidifloor
cu grosime 2x 10 mm / 2x 12,5 mm *, clasa de reactie la foc A2-s1,d0,
cu/ fara * umplutura de nivelare

Produs / sistem: F135.ro Knauf VidifloorDUO ... M e € €

................ Sapa uscata Knauf F134.ro realizata din placi prefabricate Knauf Vidifloor Solo
cu grosime 18 mm/ 23mm * clasa de reactie la foc A2-s1,d0 cu / fard *
umplutura de nivelare

Produs / sistem: F134.ro Knauf VidifloorSOLO ... M e, € €

................ Amorsarea suprafetei uscate Knauf Vidifloor inainte de a aplica straturi de finisaj
cu amorsa pe baza de dispersie stiren-acrilica, consum de aprox. 100 mi/m’

Produs: Knauf Universalgrund e M € €

................ Sapa de egalizare aplicata peste sapa uscata Knauf Vidifloor F135.ro/F134.ro*
Produs: Sapa de egalizare Knauf N410

TOTAL . €

* Variantele nerelevante vor fi eliminate

Producatorul isi rezerva dreptul de a modifica specificatiile tehnice fara o instiintare prealabild. Garantia producatorului se refera

O Telefon: 021 650 0040 exclusiv la calitatea materialelor, a componentelor de sistem si a sistemelor in ansamblul lor. Proprietatile fizice, chimice si
mecanice ale produselor, respectiv caracteristicile fizico-constructive si statice ale sistemelor Knauf sunt valabile numai in

@ Fax: 021 650 0048 conditiile utilizarii materialelor si componentelor de sistem conform fiselor tehnice Knauf sau a produselor recomandate in scris
de catre compania Knauf. Indicatiile privind consumurile specifice de materiale sau componente de sistem sunt stabilite pe

> www.knauf.ro baza experientei producatorului si in conditii de prelucrare care se abat de la prevederile mentionate in fisa tehnica, nu pot fi
@ office@knaufro preluate ca atare. Utilizatorul/Cumparatorul va verifica pe propria rdspundere dacad materialul sau sistemul este adecvat
' domeniului de utilizare si conditiilor specifice din santier. Toate drepturile asupra fisei tehnice apartin producatorului.

Modificari, reeditari si fotocopii, precum si extrase din fisele tehnice necesitd aprobare scrisd din partea Knauf Gips SRL.
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